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PFLEGEANLEITUNG (PDF)

REINIGUNG & PFLEGE

REINIGUNGS - UND PFLEGEANWEISUNG

Unsere Designbelage sind werkseitig mit einer strapazierfahigen PU-
Verglitung ausgeristet. Diese Schutzausristung dient u.a. auch als
Transportschutz sowie als Schutz vor Beschadigungen und Eindringen von

Verunreinigungen oder Flecksubstanzen wahrend der Bauphase und danach.

VORBEUGENDE MASSNAHMEN

Die Absicherung der Eingangs- und Ubergangsbereiche mit geeigneten und
ausreichend dimensionierten Sauberlaufzonen (mindestens zwei bis drei
Schrittlangen) bietet einen effektiven Schutz gegen eingebrachten
(Nass-)Schmutz, Staub und Sandkoérner, die zu unnotigen Verkratzungen oder
Abrieb fihren kénnen. Ferner werden die Reinigungskosten dadurch deutlich
gesenkt und die Optik sowie die Lebensdauer auf lange Sicht erheblich

verbessert.

Durch eine begleitende Reinigung wahrend der Bauphase ist der Belag stiandig
von Sand und Staub sowie anderen losen Verschmutzungen zu befreien, damit
dies nicht zu irreparablen Schaden fuhrt. Sinnvoll ist es, unsere Designbelage
unmittelbar nach der Verlegung mit geeigneten Materialien wahrend der

weiteren Bauphase zu schitzen.
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BAUSCHLUSSREINIGUNG
Zuerst sollten lose aufliegende Verunreinigungen durch Kehren oder
Staubsaugen grindlich entfernt werden, anschlieBend durch Wischen mit
einem geeigneten Reiniger fir PU-beschichtete Bodenbelage, wie z. B. Dr.
Schutz PU Reiniger, anhaftenden Schmutz beseitigen und nochmals mit klarem

Wasser nachwischen.

Bei Einsatz einer Reinigungsmaschine zur Sduberung des Bodenbelags
empfehlen wir den Gebrauch von nicht abrasiven, roten Pads, z. B. 3 M.

Fir schlecht zugangliche Bereiche, wie Ecken, Treppen, Kanten, usw., empfiehlt

sich die manuelle Reinigung.

Fir Wohnbereiche mit geringer Verschmutzung und Frequentierung ist fiir die
schnelle und unkomplizierte Reinigung von lose aufliegendem Staub und
Feinschmutz z.B. das Spraymop- Wischgerat von Dr. Schutz in Verbindung mit
dem gebrauchsfertigen Reiniger Dr. Schutz Spraymax eine sehr gute

Alternative.

UNTERHALTSREINIGUNG

Unter Unterhaltsreinigung versteht man die regelmaRige, manuelle Reinigung

mit Wischgeraten, die, je nach Schmutzaufkommen, mehrmals wochentlich bis
taglich durchgefiihrt werden sollte. Unterhaltsreinigungen kénnen auch unter
Verwendung von geeigneten Reinigungsautomaten oder -maschinen

durchgefiihrt werden.

Lose aufliegenden Schmutz entweder durch Fegen, Saugen oder Feuchtwischen
beseitigen. Beim Feuchtwischen entweder Systeme mit impragnierten
Vliestichern verwenden oder den herkdmmlichen Wischmopp. Wie bereits
unter Punkt 3.) empfohlen, sollte dem Wischwasser bei starker Verschmutzung
mit fest anhaftenden Verunreinigungen ein fiir PU-beschichtete Bodenbelage
geeignetes Reinigungsmittel, z. B. Dr. Schutz PU Reiniger, hinzugefiigt werden,
womit die Schmutzflotte vollstandig beseitigt wird. Im Nachgang immer mit

klarem Wasser griindlich nachwischen.
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Je nach Nutzung kénnen sich bei Designbelagen mit grober Rillenstruktur nach
langerer Nutzungsdauer Schmutzpartikel ablagern, die durch manuelles
Wischverfahren nicht mehr entfernbar sind. In diesem Fall empfiehlt sich, je
nach Erfordernis, eine Zwischenreinigung mit einer Reinigungsmaschine
(Einscheibenmaschine) mit einem nicht-abrasiven Pad, z. B. weil3 oder rot. Bei
kleineren Flachen kann der Effekt auch durch griindliches manuelles Schrubben

und nachwischen erreicht werden.

GRUND- UND INTENSIVREINIGUNG

Starke oder extreme Verschmutzungen sollten durch eine Grundreinigung mit
maschineller Hilfe beseitigt werden, hierzu empfiehlt sich sehr gut der Einsatz
von roten Pads oder Biirsten (Nylonbiirsten) und der Einsatz eines

Wassersaugers, wodurch die Grundreinigung enorm vereinfacht wird.

Grundsatzlich gilt: Egal nach welcher Art von Reinigung IMMER mit klarem
Wasser nachwischen!

EINPFLEGE/SANIERUNGEN

Grundsatzlich sind unsere Belage werksseitig mit einer strapazierfahigen PU-
Verglitung ausgeristet. Diese dient zum optimalen Schutz der Beldage wahrend
des Transportes und der Bauphase und reicht in der Regel auch fiir den

privaten, normal beanspruchten Einsatzbereich aus.

Um Designbelage, die in hoher beanspruchten Objektbereichen eingesetzt
werden, optimal zu schiitzen und um eine weiterhin einfache Reinigung der
Oberflache zu gewahrleisten, empfehlen wir lhnen eine zusatzliche
Versiegelung, z. B. mit Dr. Schutz PU Siegel.

Die stark beanspruchten und stark frequentierten Flachen regelmaRig auf
VerschleiBerscheinungen kontrollieren und je nach Bedarf entsprechend
nachversiegeln. Die Angaben des Herstellers sind zu beachten.

Deuten sich in Wohnbereichen nach langerer oder intensiver Nutzung
VerschleiBerscheinungen in der Belagsoberflache an, empfiehlt sich nach

Durchfiihrung einer sorgfaltigen Grundreinigung die Auffrischung des
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Oberflachenschutzes mit einem geeigneten Pflegemittel, wie z.B. Dr. Schutz
Vollpflege matt.

Tipp: Als optimales Starterset fiir alle Designbdden in Wohnbereichen
empfehlen wir z.B. das Designboden Pflegeset von Dr. Schutz.

LECKENTFERNUNGEN

Fleckenbildende und aggressive Substanzen missen immer sofort von der
Flache entfernt werden, da sich bestimmte Fleckenarten festsetzen und dann
nur schwierig oder unvollstandig beseitigt werden kénnen.

Wenn Sie zur Behandlung von Flecken Reinigungsmittel oder Fleckentferner
einsetzen, sind zum einen die Angaben und die Anleitungen der jeweiligen
Hersteller zwingend zu beachten und zum anderen muss vor der Anwendung
immer eine Materialvertraglichkeitsprifung moglichst an einer unauffalligen
Stelle oder an einer noch nicht verlegten Planke durchgefiihrt werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

Blirorollstiihle miissen flir den Einsatz auf unseren Designbeliagen mit weichen
Rollen vom Typ ,W“ nach EN 12529 ausgestattet sein. Mobiliar sollte entweder
mit weichen Filzgleitern (diese bitte aufgrund von anhaftenden Haaren und
Grobstaub, die zu Mikroverkratzungen auf der Oberflache fiihren, regelmaRig
austauschen) oder geeigneten, moglichst hellen und migrationsfreien
Kunststoffgleitern (z. B. Teflon oder scratchnomore Mébelgleiter) als Unterlage

versehen werden.

Bodenkontakte mit scharfkantigen oder abrasiven Auflageflachen sind zu

vermeiden.

Farbige und schwarze Gummis konnen bei langerem, direktem Bodenkontakt
durch Einwandern von Stoffen zu Verfarbungen fiihren, die nicht mehr
entfernbar sind (z. B. Fahrrad-/Autoreifen, Transportgeratereifen). Es empfiehlt
sich deshalb bei Fiien von Waschmaschinen, Kiihlschranken oder

Fitnessgeraten usw. geeignete Unterlagen zu verwenden.

https://adramaq.jab.de/de/de/content/adramag-service-cleaning 4/6



17.05.23, 12:06 Pflegeempfehlung | Adramagq
Hohe Druckpunktbelastungen bei geringer Auflageflache, dazu zihlen z. B.
auch Pfennigabsatze, konnen bei elastischen Belagen zu nicht reparablen
Eindriicken oder Beschadigungen fiihren. Verwenden Sie ggf. geeignete und
ausreichend dimensionierte Unterlagen zur besseren Lastverteilung bei
Mobeln.

Grundsatzlich gilt: Es sind nur Reinigungsmittel zu verwenden, die seitens der
Firma JAB Teppiche Heinz Anstoetz KG empfohlen werden. Hierbei ist darauf
zu achten, dass die Herstellerangaben befolgt werden.

Unsere Designbodenbelage verfligen Uber eine sehr hohe Lichtechtheit, welche
von unabhangigen Instituten nach internationalen Normvorgaben gepriift und
dokumentiert wird. Dennoch kénnen in Bereichen mit starker UV-Einstrahlung,
wie z. B. bodentiefe Fenster zur Stidseite ohne ausreichende

Beschattungsanlage, Ausbleichungen und/oder Farbveranderungen auf Dauer
nicht ausgeschlossen werden. Man spricht hier von einer natirlichen
Verfarbung.
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